
 

实验室间比对合格证书  
编号：LCPT-PH-15002 

江苏天瑞仪器股份有限公司： 

贵司质谱事业部应用研发中心参加我院组织编号为 RMC009PVC塑料样品DIBP、DBP、BBP、DEHP项目 实验室 

间比对，提交的测试结果全部为满意结果：  

特发此证。  

东莞龙昌智能技术研究院标准物质研究中心制  

 

测试项目  实验室结果(mg/kg） 参考值(mg/kg) 允许偏差(mg/kg) E值 评价  

DIBP 1078 980 147  0.67  满意  

DBP 850 876 131  -0.20  满意  

BBP 923 1025 154  -0.66  满意  

DEHP 1054 1076 161  -0.14  满意  

二零一五年八月十五日 


